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客户名称： 天津洁地左源科技有限公司 

客户地址： 天津市武清区东马圈镇通达路 4 号 

 

该检测报告取代由 SGS 天津材料实验室发布的检测报告编号：TJIN1809012943SC_CN 

日期：2018-10-18。   

样品名称 : 吸音记忆地板 

生 产 商 : 天津洁地左源科技有限公司 

以上信息及样品由客户提供及确认，SGS 不承担证实客户提供信息的准确性、适当性和(或)完整性的责任。 

************* 

SGS 参考号 : SHIN180902765CCM_CN-01 

收样日期 : 2018-09-06 

测试开始时间 : 2018-09-06 

测试结束时间 : 2018-10-18 

测试结果 : 请见下页（除另有特别说明外，此报告结果仅对测试样品负责） 

 

通标标准技术服务（天津）有限公司 

授权签名 

 

高锴 授权签字人 
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测试项目：动摩擦系数 

测试方法：EN 13893:2002 弹性 层压和纺织地面覆盖物 - 干燥地板表面动摩擦系数测定 

测试条件： 

试样尺寸：1000mm×500mm 

测试面：正面 

测试速度： 0.20m/s 

测试结果： 

测试结果 EN 14041:2004/AC:2006 要求 结论 

动摩擦系数： 

X方向：0.44 

Y 方向：0.37 

当自我宣称时, 使用于干燥和无污染条件下的地板覆盖物

在出厂前按照 EN 13893:2002 的干燥条件下测试的动态

摩擦系数应当≥0.30，且应宣称其技术等级为 DS 

符合技术等级 DS 

 

样品照片： 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

备注：以上测试项目被分包。 

******** 报告结束******** 

除非另有说明，本检测结果仅对测试样品负责；仅用于客户科研、教学、内部质量控制、产品研发等目

的，供客户内部使用。未经本公司书面同意，不得擅自使用检测结果进行不当宣传。 
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